
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ผลการทดสอบก าลงัอดัของอิฐดินเหนียวผสมน ้ายางพารา (คดัเลือก) 
ภาคผนวก ข ผลการทดสอบก าลงัดดัของอิฐดินเหนียวผสมน ้ายางพารา (คดัเลือก) 
ภาคผนวก ค ผลการทดสอบการดูดซึมน ้าของอิฐดินเหนียวผสมน ้ายางพารา (คดัเลือก) 
ภาคผนวก ง ผลการทดสอบก าลงัอดัท่ีก่อเป็นก าแพงขนาดเล็ก (คดัเลือก) 
ภาคผนวก จ ผลการทดสอบสมบติัทางกายของดิน (คดัเลือก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

      ผลการทดสอบก าลงัอดัของอิฐดินเหนียวผสมน ้ายางพารา (คดัเลือก) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

      ผลการทดสอบก าลงัดดัของอิฐดินเหนียวผสมน ้ายางพารา (คดัเลือก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการทดสอบการดูดซึมน ้าของอิฐดินเหนียวผสมน ้ายางพารา (คดัเลือก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
         ผลการทดสอบก าลงัอดัท่ีก่อเป็นก าแพงขนาดเล็ก (คดัเลือก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
                  ผลการทดสอบสมบติัทางกายของดิน (คดัเลือก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


