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2.1   สมบติัต่างๆของพอลิคาร์บอเนตเสริมใยคาร์บอน (Stat-kon®)    12 

2.2   การเปรียบเทียบสมบติัเชิงกลของใยคาร์บอนกบัเหล็กกลา้ [18]    14 

ข.1   ผลการทดสอบค่าความตา้นทานแรงดึง (Tensile strength ,Mpa) ของวสัดุคอมโพสิต 87 

        พอลิคาร์บอเนตเสริมใยคาร์บอน (Stat-kon®) กบัแปรงถ่าน 

ข.2   ผลการทดสอบค่าความตา้นทานแรงดึงของวสัดุคอมโพสิตพอลิคาร์บอเนตเสริมใย 88 

        คาร์บอนบด (Stat-kon®บด) กบัแปรงถ่าน 

ค.1   ผลการทดสอบค่า Resistivity ของวสัดุคอมโพสิตพอลิคาร์บอเนตเสริมใยคาร์บอนกบั      90 

        แปรงถ่าน (Stat-kon®) 

ค.2   ผลการทดสอบค่า Resistivity ของวสัดุคอมโพสิตพอลิคาร์บอเนตเสริมใยคาร์บอนบด      91 

        (Stat-kon®บด) กบัแปรงถ่าน 

 

 


