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บทคัดย่อ


	 การวิจัยเรื่องการศึกษาร่องรอยลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะที่ยิงจากปืนพกในระยะยิงและมุมยิงที่

แตกต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการยิงลูกกระสุนปืนปะทะแผ่นโลหะประตู

ด้านข้างรถกระบะ ด้วยอาวุธปืน/ระยะยิง /มุมยิงและชนิดลูกกระสุนปืนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์

ต่อการนำไปใช้กับหน่วยงานด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง

ทดลอง (Experimental research)ทำการศึกษารูปแบบร่องรอยจากการยิงด้วยปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .357 

Magnum ใส่แผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ ที่ตัดจากบริเวณประตูด้านข้างรถกระบะ ที่ระยะยิง 4 ระยะคือ 

ประชิด, 1 เมตร,5 เมตร และ 10 เมตร และวิถีกระสุนที่มุม 90°, 75°, 60°, 45°, 30° และ 10° ผลการวิจัย

พบว่าลักษณะรูปแบบร่องรอยรูทางเข้าลูกกระสุนปืนที่ยิงจากปืนขนาด.357 Magnumที่มุมยิง 90°จะมี

ลักษณะเป็นรอยรูทะลุ รูปแบบทรงกลม มีขนาดความกว้างใกล้เคียงกับขนาดกระสุนปืนที่ใช้ยิง และแนวการ

ยิงทำมุม75°, 60°,45° และ30° จะมีลักษณะเป็นรอยรูทะลุ รูปทรงรี ขนาดความกว้างของรูใหญ่กว่าขนาด

ของกระสุนปืนที่ใช้ยิง ในกรณีที่ทำมุม 10° พบลักษณะสภาพบุบยุบของแผ่นโลหะ และปรากฏรอยครูด 

เนื่องจากน้ำหนักมวลลูกกระสุนปืน รวมกับพลังงานจลน์ที่มาพร้อมลูกกระสุนปืน มีการทำมุมกับผิวของแผ่น

โลหะน้อยเพราะแผ่นโลหะมีมุมเฉียงมาก ทำให้ลูกกระสุนปืนไม่ทะลุผ่านแผ่นโลหะ ทำให้เกิดการแฉลบของ

*	ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)

	 e-mail: l_budjungrak28698@hotmail.com
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ลูกกระสุนปืนไปตามทิศทางด้านหน้าของแนวทิศทางการยิง และพบว่าค่าเฉลี่ยของขนาดความกว้างของรู

ทางเข้าลูกกระสุนปืนทั้งสองชนิด จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อมุมยิงลดลง แสดงให้เห็นว่า ขนาดอาวุธปืน ชนิด

ลูกกระสุนปืน และมุมยิงมีที่มีอิทธิพลต่อร่องรอยลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะประตูด้านข้างตัวถังรถกระบะ 

ส่วนระยะยิงมีผลต่อร่องรอยที่ปรากฏค่อนข้างน้อย





คำสำคัญ	: อาวุธปืนพก ร่องรอยรูลูกกระสุนปืนโลหะตัวถังรถยนต์





Abstract


	 The objective of the study was to examine the characteristics of gunshots on 

metal plated vehicle side doors when fired upon from variable distances and angles. This 

research employed an experimental methodology; the findings are applicable to the field 

of Forensic Science.


	 The research results were as follows:


	 Gunshots from the gun a .357 Magnum, distances of 1m, 5 m and 10 m and angles 

of 90 °, 75 °, 60 °, 45 °, 30 ° and 10°. resulted in the appearance of signs of damage on the 

metal side door of the car 90° angle shot resulted in holes with a circular pattern; width of 

the hole was equivalent to the size of the bullet fired. Shot angles of 75°, 60°, 45° and 30° 

resulted in oval holes with widths larger than the bullet size. In the case of an angle of 10°

. metal plate dents and scuff marks appeared. This could be explained by the bullet’s 

mass weight combined with the kinetic energy projectile. Coupled with the extreme angle. 

Thus, rather than penetrate the target, the bullet ricocheted in the direction in front of the 

firing line. The average width of the gunshot entrance holes tended to increased when 

firing angle decreased. This research demonstrated that trajectories bullet size and angle 

affect the gunshot’s characteristics.





Keywords: Pistol,Bullets hole, Metal Car Body
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บทนำ


	 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เช่น มีการเพิ่ม

จำนวนประชากรที่มากขึ้น อาจทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้น และปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสินค้ามี

ราคาแพงขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหาที่พบเห็นใน

สังคมปัจจุบัน ที่เห็นได้ชัดก็คือ ปัญหาด้านอาชญากรรม ซึ่งอาชญากรรมนั้นสามารถเกิดขึ้นทุกเวลา ทุก

สถานที่ และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน อันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและทรัพย์สินของ

ประชาชน ดังจะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น การขัดกันเรื่องผล

ประโยชน์ การประสงค์ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น การทะเลาะวิวาทชุลมุนต่อสู้ อาฆาตล้างแค้น การฆ่าผู้

อื่น การทำร้ายร่างกาย หรือปัญหาเรื่องชู้สาว เป็นต้น ซึ่งโดยมากผู้ก่ออาชญากรรมเหล่านี้มักมีเครื่องมือ 

เพื่อใช้ในการกระทำ เพื่อให้สำเร็จลุล่วง สะดวก รวดเร็ว และเครื่องมือที่ผู้ก่ออาชญากรรมนิยมใช้มากที่สุด

คือ อาวุธปืน เนื่องจากอาวุธปืนเป็นอาวุธที่ร้ายแรง มีอานุภาพที่สามารถทำให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิต และพก

พาได้สะดวก มีขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถพกพาปิดบังซ่อนเร้นไว้กับตัวได้ สามารถหาซื้อได้ง่ายบนอินเท

อร์เน็ต อาวุธปืนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอันเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นในสังคม


	 ซึ่งจากสถิติของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ พบว่า ในประเทศไทยเป็น

ประเทศที่มีคดีฆาตกรรมโดยการใช้ปืนมากถึง 79.58% ซึ่งถือว่าสูงมาก หากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ใน

โลก และจากการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ สถิติและความรุนแรงจากอาวุธปืนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก ในรายงานระบุว่า มีผู้ครอบครองปืนทั้งปืนจดทะเบียน และปืน

เถื่อนรวม 10 ล้านกระบอก ซึ่งถือว่าสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน รองลงมา คือ ฟิลิปปินส์ (Mon, 2016) 

เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายอนุญาตให้ครอบครองปืนได้ถ้าหากมีไว้ใช้ป้องกันตัว ป้องกันการบุกรุก

ทรัพย์สิน และการได้ใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนที่ค่อนข้างง่าย (Ander,2015) และจากคำสัมภาษณ์ของ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง อาวุธปืนที่นำมาใช้ก่ออาชญากรรม โดยส่วนใหญ่มีหลากหลายขนาด เช่น อาวุธปืน

รีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (ลำกล้องปืน .357 นิ้ว) และอาวุธปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร และ 

ขนาด 11 มิลลิเมตร จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุคนร้ายมักจะทำการก่อเหตุในระยะที่หลากหลายกับเป้า

หมาย เช่น ระยะประชิด คิดเป็นเปอร์เช็น 65%, ระยะ 5-7 เมตร คิดเป็นเปอร์เช็น 25% และระยะ 8-10 

เมตร คิดเป็นเปอร์เช็น 10% ทั้งยิงในมุมตรงเป้าหมาย เช่น มุม 90° และยิงทำมุมเฉียงกับเป้าหมาย เช่น มุม 

75°, 60°, 45° และ 30° รวมทั้งการยิงในทิศทางแฉลบ และบ่อยครั้งที่มีการก่อเหตุบนรถยนต์ ในกรณีการ

ก่อเหตุยิงรถยนต์ ส่วนมากจะยิงในระยะใกล้ประมาณ 1-5 เมตร และมุมที่ยิงส่วนมากคือมุม 90°, 60° และ 

30° ซึ่งเป็นระยะและมุมที่มีการก่อเหตุอาชญากรรมในอันดับต้นๆ ในกรณีการก่อเหตุยิงรถยนต์มีการก่อเหตุ

กับรถหลากหลายประเภท เช่น รถกระบะ รถตู้ หรือรถเก่ง โดยเฉพาะรถกระบะ เนื่องจากเป็นรถที่มีการใช้

ในชีวิตประจำวันและเป็นรถที่มีการก่อเหตุค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดแดนภาคใต้ ที่มีการใช้

ก่อเหตุเป็นจำนวนมากทั้งเป็นเป้าโดนยิง ดังปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อมวลชน
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ต่างๆ ซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อทรัพย์สิน และชีวิตที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ

และความไม่มั่นคงทางจิตใจต่อประชาชน ตลอดจนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทางสังคม และความมั่นคงของ

ประเทศชาติ (กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, 2558) จากปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวจึงมีหน่วยงานทางด้านการ

ตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ มา

ประยุกต์ใช้ในการตรวจพิสูจน์พิสูจน์หาผู้บริสุทธิ์หรือผู้กระทำความผิดเพื่อนำไปสู่กระบวนการยุติธรรม ดัง

นั้นการตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนนั้นจึงมีความสำคัญ และ

จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการกับผู้กระทำความผิดในสังคม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย 

(Chaemsuwannawong, 2009)


	 จากที่มาและความสำคัญของปัญหาข้างต้น กรณีการก่อเหตุยิงรถยนต์ด้วยอาวุธปืน ถ้าหากมีการ

จัดเก็บข้อมูลของลักษณะรูปแบบร่องรอยที่เกิดจากการปะทะระหว่างลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะตัวถัง

รถยนต์ของปืนแต่ละขนาดเพื่อช่วยในการระบุหรือจำแนกร่อยรอยของขนาดอาวุธปืน หรือช่วยจำกัด

ขอบเขตในการสืบสวนสอบสวนคดีเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าว และจากการศึกษาผลงาน

วิจัยของต่างประเทศที่เกี่ยวกับอาวุธ เช่นLepik & Vasiliev, 2008 การเปรียบเทียบความเสียหายบนผ้าที่

เกิดจากอาวุธปืนพกออโตเมติก จากการยิง ที่ระยะ 10, 15 และ 25 เซนติเมตร, Soheil, 2010 ได้ศึกษา

การยิงลูกกระสุนปืนที่กระทบกับแผ่นไฟเบอร์ และTore, 2011 มีศึกษาผลกระทบระหว่างลูกกระสุนปืนที่ยิง

ปะทะบนแผ่นแอลูมิเนียมในมุม 0°, 15°, 30° , 45° และ 60°ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการทำวิจัยการศึกษาร่อง

รอยลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะในครั้งนี้ โดยจะทำการศึกษาจากอาวุธปืน 1 ขนาด คือ อาวุธปืนรีวอลเวอร์ 

ขนาด .357 Magnum ลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่ว สองชนิดคือ ชนิดปลายหัวมน Full Metal 

Jacket (FMJ) และชนิดปลายหัวรู Jacketed Hollow Point (JHP) ที่ยิงจากระยะยิง 4 ระยะ คือ ระยะ

ประชิด, 1 เมตร, 5 เมตร และ 10 เมตร โดยทำการยิงที่มุม 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, และ 10° จากคำ

สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและ

เครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่กล่าวไว้ข้างต้นในกรณีที่มีการก่อเหตุยิงรถยนต์ ส่วนมากจะยิงใน

ระยะใกล้ประมาณ 1-5 เมตร และที่มุมยิง 90°, 60° และ 30° ซึ่งเป็นระยะและมุมที่มีการก่อเหตุ

อาชญากรรมในอันดับต้นๆ ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติม โดยการทดลองครั้งนี้จะศึกษา

เฉพาะมุมยิงแนวตั้งฉากกับแผ่นโลหะและมุมเฉียงกับแผ่นโลหะ คือ การยิงลูกกระสุนปืนแนวเส้นระดับ

สายตาออกไป หรือแนวเส้นตรงที่ขนานกับพื้นโดยมีการปรับมุมเฉียงตามองศาที่ยิง และวัสดุที่นำมาให้เป็น

เป้ายิง จะใช้แผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ โดยกำหนดบริเวณทดลองคือแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ ที่ตัดจากบริเวณ

ประตูด้านข้างรถกระบะยี่ห้อเดียวกัน เป็นรถที่ผลิตในประเทศไทย ตัดแผ่นโลหะบริเวณประตูด้านข้างให้มี

ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร และยาว 20 เซนติเมตร ในการทดลองจะศึกษาเฉพาะแผ่นโลหะ ไม่รวมแผง

พลาสติกด้านใน โดยแต่ละแผ่นกำหนดให้โลหะเป็นแผ่นเรียบเสมอกัน แล้วทำการบันทึกรูปแบบของร่องรอย 

ได้แก่ ขนาดความกว้างและความยาวของรูทางเข้า เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล สำหรับนำมาใช้ในการ

สนับสนุนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสนใจ
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วัตถุประสงค
์

	 1. 	ศึกษารูปแบบที่เกิดขึ้นหลังการยิงลูกกระสุนปืนปะทะแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ ที่ตัดจากบริเวณ

ประตูด้านข้างรถกระบะด้วยอาวุธปืน ระยะยิง วิถีกระสุน และลูกกระสุนปืนที่แตกต่างกัน


	 2. 	สร้างรูปแบบลักษณะเฉพาะของร่องรอยลูกกระสุนปืนที่ปะทะกับแผ่นโลหะประตูด้านข้างรถ

กระบะ





วิธีการวิจัย


	 1. 	การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาร่องรอยลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ที่ยิงจากปืนพก

ในระยะยิงและมุงยิงที่แตกต่างเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)


	 2. 	อาวุธปืนที่ใช้ในการศึกษา คือ อาวุธปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .357 Magnumยี่ห้อ Colt Python 

.357 Magnumเกลียวลำกล้องปืน 6 ร่อง 6 สันเกลียว เวียนซ้าย โดยใช้ลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่ว

ชนิดปลายหัวมน Full Metal Jacket (FMJ) ยี่ห้อ Thai Arms ขนาด .38 สเปเชียลน้ำหนัก 125 เกรน 

(8.09กรัม)และลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวรู Jacketed Hollow Point (JHP) ยี่ห้อ Thai 

Arms ขนาด .38 สเปเชียล น้ำหนัก 125 เกรน (8.09กรัม)(ในการทดลองครั้งนี้จะใช้อาวุธปืนขนาด.357 

Magnumและลูกกระสุนปืนขนาด .38สเปเชียลซึ่งเป็นขนาดเดียวกัน มีหน้าตัดกระสุนเท่ากันแต่.38 จะเรียก

ชื่อตามขนาดปลอกกระสุน ดังนั้น ลูกกระสุนปืน .38สเปเชียล จึงสามารถใช้ยิงในอาวุธปืนขนาด.357 

Magnumได้) 


	 3. 	วัสดุที่นำมาให้เป็นเป้ายิง จะใช้แผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ มีขนาดความหนา 1.2 มิลลิเมตร สภาพ

โลหะมีการเคลือบสี เป็นรถกระบะยี่ห้อเดียวกัน โดยเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยกำหนดบริเวณทดลองคือ 

บริเวณประตูด้านข้างรถกระบะ โดยตัดแผ่นโลหะบริเวณประตูด้านข้างทั้งหมด แล้วนำแผ่นโลหะที่ได้ ตัดให้

มีขนาดความกว้าง 20เซนติเมตรและความยาว 20 เซนติเมตร ในการทดลองจะศึกษาเฉพาะแผ่นโลหะ ไม่

รวมแผงพลาสติกด้านใน โดยแต่ละแผ่นกำหนดให้โลหะเป็นแผ่นเรียบเสมอกันขอบเขตการวิจัยครั้งนี้จะ

ทำการยิงในห้องทดสอบยิงปืน ในลักษณะที่วัตถุอยู่กับที่ (เป้านิ่ง) โดยไม่คิดผลกระทบจากแรงต้านของ

อากาศ ในขณะที่เกิดการยิงลูกกระสุนปืนไปยังแผ่นโลหะจะยิงจากแผ่นโลหะด้านนอกเข้าไปด้านใน จำนวน

นัดที่ยิงลูกกระสุนปืนไปยังแผ่นโลหะจะทำการยิงจำนวน 1 นัด โดยทำการทดลอง 3 ซ้ำ โดยศึกษาเฉพาะมุม

ยิงแนวระนาบ คือ การยิงลูกกระสุนปืนแนวเส้นระดับสายตาออกไป หรือแนวเส้นตรงที่ขนานกับพื้น โดยวิถี

กระสุนที่มุมยิงตั้งฉากกับแผ่นโลหะคือ 90° และมุมยิงในแนวเฉียงกับแผ่นโลหะคือ 75°, 60°, 45°, 30° และ 

10°


	 4. 	เตรียมสถานที่การทดลองโดยการวางตลับเมตรวัดระยะยิงตามที่กำหนด แล้วใช้ฟิวเจอร์บอร์ดสี

เหลืองติดเพื่อกำหนดเส้นแนวทิศทางการยิง และกำหนดจุดระยะยิง คือระยะประชิด, 1 เมตร, 5 เมตร, 10 

เมตร กำกับไว้ ดังภาพที่ 1 
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	 5. 	ขั้นตอนการยิงลูกกระสุนปืนไปยังแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ ที่ตัดจากประตูด้านข้างรถกระบะ 

โดยทำการยิงอาวุธปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .357 Magnum ยี่ห้อ Colt Python .357 Magnum ด้วยลูก

กระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วสองชนิดคือ ชนิดปลายหัวมน Full Metal Jacket (FMJ) และชนิดปลาย

หัวรู Jacketed Hollow Point (JHP) ไปยังแผ่นโลหะรถกระบะที่ยึดไว้กับแท่นฐานยิง ในการทดลอง

จำนวนนัดที่ทำการยิง 1 นัดโดยทำการทดลอง3 ซ้ำ ในระยะยิง 4 ระยะ คือ ระยะประชิด (ระยะที่ปากลำ

กล้องปืนอยู่ประชิดติดกับแผ่นโลหะ), 1 เมตร, 5 เมตร, 10 เมตร โดยยิงที่มุม 90°, 75°, 60°, 45°, 30° และ 

10°


	 6. 	บันทึกร่องรอยลูกกระสุนปืนที่ปรากฏบนแผ่นโลหะด้วยกล้องดิจิตอล และวัดขนาดความกว้าง

และความยาว ของรูทางเข้าลูกกระสุนปืน ด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ โดยวัดเป็นลักษณะของตัวเลข มีหน่วย

วัดเป็นมิลลิเมตร เพื่อนำข้อมูลตัวเลขมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนระหว่างกลุ่ม(Twoway – Anova) ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป (SPSS)





 	  	  	  


ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างขั้นตอนการยิงลูกกระสุนปืนไปยังแผ่นโลหะด้วยกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิด

ปลายหัวมน Full Metal Jacket (FMJ) ที่ระยะประชิด, 1 เมตร 5 เมตร และ10 เมตร


ที่มุม 90°, 75°, 60°, 45°, 30° และ 10°
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ผลการวิจัย


	 จากการศึกษารูปแบบร่องรอยที่ปรากฏบนแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ ที่ตัดจากบริเวณประตูด้านข้าง

ของรถกระบะ ที่เกิดหลังจากการยิงปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .357 Magnum ที่ยิงด้วยกระสุนปืนแบบ

ทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวมน Full Metal Jacket (FMJ) และลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวรู 

Jacketed Hollow Point (JHP) ที่ระยะประชิด, 1 เมตร, 5 เมตร และ 10 เมตร และมุมยิงมุม 90°, 75°, 

60°, 45°, 30° และ 10°ได้ผลการศึกษาดังนี้


	 ผลการวัดความเร็วที่เกิดหลังจากการยิงปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .357 Magnum ของลูกกระสุนปืน

แบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวมน Full Metal Jacket (FMJ) และลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิด

หัวรู Jacketed Hollow Point (JHP) แสดงดังกราฟในภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า ค่าความเร็วของลูกกระสุนปืน

แบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวรู Jacketed Hollow Point (JHP) จะมีค่าสูงกว่าค่าความเร็วลูกกระสุนปืน

แบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวมน Full Metal Jacket (FMJ) และจะเห็นได้ว่าค่าความเร็วของลูกกระสุนปืน

ทั้งสองชนิดจะมีแนวโน้มลดอย่างต่อเนื่องเมื่อระยะยิงเพิ่มขึ้น








ภาพที่ 2 กราฟแสดงความเร็วของลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวมน Full Metal Jacket 

(FMJ) และลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวรู Jacketed Hollow Point (JHP) 


ของอาวุธปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .357 Magnum ที่ระยะประชิด, 1 เมตร, 5 เมตร และ 10 เมตร
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 Study of Bullet Marks on Metal from a Gun Revolver .357 Magnum

at Distance and Angles


	 จากตารางที่ 1 ขนาดความกว้างปรากฏบนแผ่นโลหะหลังการยิงด้วยอาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด 

.38 สเปเชียล ที่ยิงด้วยลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวมนและชนิดหัวรูมุมยิง 90, 75 และ 60 

องศา จะมีขนาดความกว้างใกล้เคียงกับขนาดของลูกกระสุนที่ใช้ยิง อยู่ในช่วงระหว่าง 8.96 - 9.19 

มิลลิเมตรและ มีขนาดความยาวเฉลี่ยอยู่ในช่วง 9.00 - 11.92 มิลลิเมตร มุมยิง 45 และ 30 องศา องศา จะ

มีขนาดความกว้างกว้างกว่าขนาดของลูกกระสุนที่ใช้ยิง โดยขนาดความกว้างอยู่ในช่วงระหว่าง 9.45 - 

10.86 มิลลิเมตร และขนาดความยาวเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 15.42 - 29.03 มิลลิเมตร และมุมยิง 10 องศา 

มีลักษณะเป็นรอยครูดโดยมีขนาดความกว้างเฉลี่ยระหว่าง 5.07-8.62 มิลลิเมตร และขนาดความยาวเฉลี่ย

ระหว่าง 55.72-77.12 มิลลิเมตร





ตารางที่ 2	 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของชนิดลูกกระสุนปืน, ระยะยิง และมุมยิง
 

		  กับของขนาดความกว้างและความยาวของรูทางเข้าลูกกระสุนปืน




	 source	 df	 SS	 MS	 F	 Sig


	 ลูกกระสุนปืน		  1	 301.489	 301.489	 433.890	 .000*


	 ระยะยิง		  3	 9.234	 3.078	 4.430	 .006*


	 มุมยิง		  5	 372.717	 74.543	 107.280	 .000*


	 ชนิดลูกกระสุนปืน*ระยะยิง	 3	 14.941	 4.980	 7.167	 .000*


	 ชนิดลูกลูกกระสุนปืน*มุมยิง	 5	 159.533	 31.907	 45.919	 .000*


	 ระยะยิง*มุมยิง	15	 27.110	 1.807	 2.601	 .003*


	 ชนิดลูกกระสุนปืน*ระยะยิง*มุมยิง	 15	 17.344	 1.156	 1.664	 .002*


	 ERROR	 95	 66.011	 .695	 	


*มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 


	 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของตัวแปรต้นคือ ชนิดลูกกระสุนปืน, 

ระยะยิง และมุมยิงกับตัวแปรตามคือขนาดความกว้างและความยาวรูทางเข้าลูกกระสุนปืนที่ปะทะแผ่นโลหะ

ตัวถังรถยนต์ ที่ตัดจากประตูด้านข้างของรถกระบะ จากตารางที่ 2 พบว่าชนิดลูกกระสุนปืน มีค่า F เท่ากับ 

433.890 มีค่า sig เท่ากับ 0.00, ระยะยิง มีค่า F เท่ากับ 4.430 มีค่า sig เท่ากับ 0.06 และ มุมยิง มีค่า F 

เท่ากับ 107.280 มีค่า sig เท่ากับ 0.00 และเมื่อนำตัวแปรมาเปรียบเทียบเป็นคู่พบว่าชนิดลูกกระสุนปืนกับ

ระยะยิงมีค่า F เท่ากับ 7.167มีค่า sig เท่ากับ 0.00, ชนิดลูกลูกกระสุนปืนกับมุมยิงมุมยิง มีค่า F เท่ากับ 

45.919 มีค่า sig เท่ากับ 0.00, ระยะยิงกับมุมยิงมีค่า F เท่ากับ 2.601 มีค่า sig เท่ากับ 0.03 และเมื่อนำ
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ตัวแปรมาเปรียบเทียบเป็นกลุ่ม พบว่า ชนิดลูกกระสุนปืนกับระยะยิงและมุมยิงมีค่า F เท่ากับ 1.664 มีค่า 

sig เท่ากับ 0.02 จะเห็นได้ว่าตัวแปรต้นทุกตัว มีค่า sig น้อยกว่า 0.05 ซึ่งอธิบายได้ว่าตัวแปรต้นทั้ง 3 ตัว มี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งอนุมานได้ว่าตัวแปรต้นที่ศึกษามีอิทธิพลต่อ

ตัวแปรตามที่ศึกษา





อภิปรายผลการวิจัย


	 จากการศึกษารูปแบบร่องรอยที่ปรากฏบนแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์บริเวณประตูด้านข้างของรถ

กระบะ ที่เกิดหลังจากการยิงปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .357 Magnum ที่ระยะยิงและวิถีกระสุนต่างกัน พบว่า 

ลักษณะของร่องรอยความเสียหายที่ปรากฏบนแผ่นโลหะ ในมุม 90° จะมีลักษณะเป็นรอยรูทะลุ มีรูปแบบ

ทรงกลมรูทางออกมีการฉีกขาดของแผ่นโลหะหลุดไปพร้อมลูกกระสุนปืน เนื่องจากลูกกระสุนมีความเร็ว 

และยิงทำมุมตั้งฉากกับแนวด้านหน้าของแผ่นโลหะ ทำให้ลูกกระสุนปืนใช้เวลาในการสัมผัสกับแผ่นโลหะ

ค่อนข้างน้อย จึงทำให้แผ่นโลหะฉีกขาดหลุดไปพร้อมลูกกระสุนปืนได้ โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียง

กับขนาดของลูกกระสุนปืนที่ใช้ยิง


	 มุม 75°, 60°, 45° ลักษณะของร่องรอยความเสียหายที่ปรากฏบนแผ่นโลหะจะมีลักษณะรูปแบบรี

จะมีลักษณะเป็นรอยรูทะลุ มีรูปแบบรีรูทางออกมีการฉีกขาดของแผ่นโลหะหลุดไปพร้อมลูกกระสุนปืน โดย

บางครั้งพบว่า รูทางออกมีการฉีกขาดของแผ่นโลหะพับไปด้านหลังเนื่องจากลูกกระสุนมีความเร็ว และเริ่มยิง

ทำมุมเฉียงกับแนวด้านหน้าของแผ่นโลหะที่เพิ่มขึ้น ทำให้ลูกกระสุนปืนใช้เวลาในการสัมผัสกับแผ่นโลหะเพิ่ม

ขึ้น จึงทำให้แผ่นโลหะฉีกขาดต่อเนื่องตามความเร็วลูกกระสุนปืน และมุม 30° องศา จะมีลักษณะเป็นรอยรู

ทะลุ มีรูปแบบรียาว ทางเข้าโค้งแหลม รูทางออก มีการฉีกขาดของแผ่นโลหะหลุดไปตามลูกกระสุนปืน โดย

บางครั้งพบว่า รูทางออกมีการฉีกขาดของแผ่นโลหะพับไปด้านหลังที่ยิงด้วยกระสุนปืนชนิดหัวรู เนื่องจากลูก

กระสุนมีความเร็ว และเริ่มยิงทำมุมเฉียงกับแนวด้านหน้าของแผ่นโลหะที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ลูกกระสุนปืนใช้

เวลาในการสัมผัสกับแผ่นโลหะเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้แผ่นโลหะฉีกขาดต่อเนื่องตามทิศทางความเร็วลูกกระสุน

ปืนโดยมีขนาดความกว้างของรูทางเข้าใหญ่กว่าขนาดของลูกกระสุนปืนที่ใช้ยิงซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงาน

วิจัยของ Kromwunggon, 2012 และ Pakaonoi, 2013 ที่กล่าวว่า ลักษณะรูทางเข้าของลูกกระสุนปืนที่ยิง

ในมุมยิง 90° จะมีลักษณะเป็นรูกลม มีขนาดความกว้างใกล้เคียงกับขนาดกระสุนปืนที่ใช้ยิง และเมื่อยิงมุม

เฉียงกับแผ่นโลหะ คือ มุม 60, 45 และ 30 องศา พบมีลักษณะร่องรอยเป็น รูปทรงรี โดยมีขนาดความกว้าง

ของรูทางเข้าใหญ่กว่าขนาดของลูกกระสุนปืนที่ใช้ยิง ในกรณีที่ทำมุม 10° พบลักษณะสภาพบุบยุบของแผ่น

โลหะ และปรากฏรอยครูด เนื่องจากน้ำหนักมวลลูกกระสุนปืน รวมกับพลังงานจลน์ที่มาพร้อมลูกกระสุนปืน 

มีการทำมุมกับผิวของแผ่นโลหะน้อยเพราะแผ่นโลหะมีมุมเฉียงมาก ทำให้ลูกกระสุนปืนไม่ทะลุผ่านแผ่น

โลหะ ทำให้เกิดการแฉลบของลูกกระสุนปืนไปตามทิศทางด้านหน้าของแนวทิศทางการยิง ซึ่งมีความ

สอดคล้องใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของ Tore, 2011 ที่มีการศึกษาการจำลองภาพด้วยกล้องวิดีโอความเร็วสูง
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ของการกระทบระหว่างลูกกระสุนปืนที่ยิงปะทะแผ่นแอลูมิเนียม ในมุมเฉียง 15° พบลักษณะสภาพบุบยุบ

ของแผ่นโลหะ และปรากฏรอยครูดบริเวณบุบยุบดังกล่าว


	 จะเห็นได้ว่าร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากการยิงลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวรู 

Jacketed Hollow Point (JHP) จะมีลักษณะร่อยรอยความเสียหายการฉีกขาดของแผ่นโลหะที่มากกว่าลูก

กระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวมน Full Metal Jacket (FMJ) เนื่องมาจากลูกกระสุนปืนแบบ

ทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวรู มีค่าสูงกว่าค่าความเร็วลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวมน บวกกับ

ลักษณะเฉพาะของลูกกระสุนหัวรู ที่ถูกออกแบบให้มีการแบะบานหรือเสียรูปทรงได้ง่าย เมื่อกระทบกับเป้า

หมายจึงทำให้ มีลักษณะร่อยรอยความเสียหายการฉีกขาดของแผ่นโลหะที่มากกว่าลูกกระสุนปืนแบบ

ทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวมน 


	 นอกจากนี้ พบว่า ค่าเฉลี่ยขนาดความกว้างและความยาวของรูทางเข้า เมื่อยิงปืนพกรีวอลเวอร์ 

ขนาด .357 Magnum ที่เกิดจากการปะทะของลูกกระสุนปืนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวมน Full 

Metal Jacket (FMJ) และแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวรู Jacketed Hollow Point (JHP) จะมีแนวโน้มที่

เพิ่มขึ้นเมื่อมุมยิงลดลง และจากแสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของตัวแปรต้นคือ ชนิดลูก

กระสุนปืน, ระยะยิง และมุมยิง กับตัวแปรตามคือขนาดความกว้างและความยาวรูทางเข้าลูกกระสุนปืน พบ

ว่า ชนิดลูกกระสุนปืนทั้ง 2 ชนิด ระยะยิงทั้ง4 ระยะ และมุมยิงทั้ง 6 มุม มีผลต่อขนาดความกว้างของร่อง

รอยกระสุนปืนที่ปะทะแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ ที่ตัดจากประตูด้านข้างของรถกระบะอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05





สรุปผลการวิจัย


	 รูปแบบร่องรอยรูทางเข้าและรูทางออก ที่ปรากฏบนแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ ที่ตัดจากบริเวณประตู

ด้านข้างรถกระบะ ที่เกิดหลังจากการยิงปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .357 Magnum ด้วยลูกกระสุนปืนแบบ

ทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวมน Full Metal Jacket (FMJ) และลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวรู 

Jacketed Hollow Point (JHP) ที่ระยะยิง มุมยิงต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะรูทางเข้าของที่ยิงจาก

อาวุธปืนขนาด .357 Magnum มีลักษณะของร่องรอยความเสียหายที่ปรากฏบนแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ ที่

ตัดจากบริเวณประตูด้านข้างรถกระบะที่มุมยิง 90°จะมีลักษณะเป็นรอยรูทะลุ รูปแบบทรงกรม มีขนาด

ความกว้างใกล้เคียงกับขนาดกระสุนปืนที่ใช้ยิง และแนวการยิงทำมุม 75°, 60°, 45° และ 30° จะมีลักษณะ

เป็นรอยรูทะลุ รูปทรงรี ขนาดความกว้างของรูใหญ่กว่าขนาดของกระสุนปืนที่ใช้ยิง ในกรณีที่ทำมุม 10° พบ

ลักษณะสภาพบุบยุบของแผ่นโลหะ และปรากฏรอยครูด เนื่องจากน้ำหนักมวลลูกกระสุนปืน รวมกับ

พลังงานจากความเร็วลูกกระสุนปืนที่มาพร้อมลูกกระสุนปืน มีการทำมุมกับผิวของแผ่นโลหะน้อยเพราะแผ่น

โลหะทำมุมเฉียงค่อนข้างมาก ทำให้ลูกกระสุนปืนไม่ทะลุผ่านแผ่นโลหะ ทำให้เกิดการแฉลบของลูกกระสุน

ปืนไปตามทิศทางด้านหน้าของแนวทิศทางการยิงและพบว่าค่าเฉลี่ยของขนาดความกว้างของรูทางเข้าลูก
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กระสุนปืนทั้งสองชนิด จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อมุมยิงลดลง แสดงให้เห็นว่า ขนาดอาวุธปืน ชนิดลูกกระสุน

ปืน ระยะยิงและมุมยิง มีที่มีอิทธิพลต่อร่องรอยลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะประตูด้านข้างตัวถังรถกระบะ

อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 โดยผลงานวิจัยที่ได้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้กับหน่วยงานการตรวจ

พิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในด้านนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้





ข้อเสนอแนะ


	 ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช
้

	 1. 	เชิงการวิจัยและพัฒนา


		  1.1 	เนื่องจากข้อมูลที่ได้มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ดังนั้นในเชิงพัฒนาควรมีการจัดเก็บข้อมูล

ในรูปแบบของฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือคู่มือของลักษณะรูปแบบร่องรอยที่เกิดจากการปะทะ

ระหว่างลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ของปืนแต่ละขนาด ด้วยการยิงลูกกระสุนปืนแต่ละชนิด 

เพื่อช่วยเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจำแนกร่อยรอยของลูกกระสุนปืนที่ใช้ยิง และช่วยจำกัดขอบเขตในการ

สืบสวนสอบสวนเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น


		  1.2 	จากการศึกษาลักษณะรูปแบบร่องรอยที่เกิดจากการปะทะระหว่างลูกกระสุนปืนบนแผ่น

โลหะตัวถังรถยนต์ น่าจะเป็นข้อมูลในเชิงพัฒนาในทางด้านงานวัสดุศาสตร์ได้ โดยสามารถนำไปพัฒนา

คุณภาพของวัสดุที่ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่มากขึ้นได้


		  1.3	 จากผลการศึกษารูปแบบของลักษณะร่องรอยที่ปรากฏบนแผ่นโลหะบริเวณประตูด้านข้าง

ของรถกระบะที่ยิงจากอาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .357 Magnum ด้วยลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้ม

ตะกั่วชนิดหัวมน Full Metal Jacket (FMJ) และลูกกระสุนปืนแบบทองแดงหุ้มตะกั่วชนิดหัวรู Jacketed 

Hollow Point (JHP) ที่ระยะยิงมุมที่ต่างกัน ที่ได้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตรวจพิสูจน์ทาง

นิติวิทยาศาสตร์ในการลดระยะเวลาการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานในการเชื่อมโยงหาผู้กระทำความผิด ซึ่ง

ลักษณะรูปแบบข้อมูลที่ได้สามารถบอกได้ว่าร่องรอยที่ปรากฏเกิดจากอาวุธปืนขนาดใด และลูกกระสุนปืน

ชนิดใด ขนาดใด ยิงระยะใด มุมยิงอะไร โดยการสังเกตจากลักษณะของร่องรอย ขนาดความกว้าง ความยาว 

ของรูทางเข้าลูกกระสุนปืน ซึ่งพอจะประมาณได้คร่าวๆ ถึงลักษณะของปืนที่ยิง ทำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเกิด

จากการยิงด้วยอาวุธปืนและลูกกระสุนปืนขนาดใดซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานพิสูจน์ฐานได้


	 2. 	เชิงนโยบาย


		  2.1 	การพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์ให้มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์ อาวุธ

ปืนและเครื่องกระสุนปืน ในการตรวจร่องรอยที่ปรากฏบนแผ่นโลหะบริเวณประตูด้านข้างของรถยนต์ที่เกิด

จากการยิง ซึ่งจะทำให้การตรวจพิสูจน์มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของผู้ตรวจพิสูจน์

หลักฐานใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคดีเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
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ก่อเหตุยิงรถยนต์ของผู้ก่อการร้าย ผู้ตรวจพิสูจน์สามารถนำเอาผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ประกอบ

พิจารณาการตรวจพิสูจน์ในสถานที่เกิดเหตุได้


	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป


	 1.	 การศึกษารูปแบบของร่องรอยบนแผ่นโลหะประตูด้านข้างของรถยนต์ครั้งนี้ได้ศึกษากับลูก

กระสุนปืน ยี่ห้อเดียว คือ ยี่ห้อ ไทยอาร์ม (Thai Arms) ดังนั้นถ้ามีการศึกษาทดลองในครั้งต่อไปควรที่จะ

ศึกษากับลูกกระสุนปืนชนิดอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลหลักฐานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและควรที่จะศึกษาในวัตถุ

ชนิดอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลหลักฐานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในการสนับสนุนงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ใน

การลดระยะเวลาการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและมีประสิทธ์ภาพมากยิ่งขึ้น


	 2.	 เนื่องจากระยะยิงในการทดลองเป็นการศึกษาเป้านิ่ง ดังนั้นควรศึกษาในลักษณะการยิงที่เป็น

เป้าเคลื่อนที่ในโอกาสต่อไป และในการทดลองระยะยิงที่ ระยะประชิด, ระยะ 1 เมตร, ระยะ 5 เมตร และ

ระยะ 10 เมตร มีผลต่อร่องรอยที่ปรากฏบนแผ่นปรากฏบนแผ่นโลหะค่อนข้างน้อย ดังนั้นควรศึกษาในระยะ

ห่างเพิ่มมากขึ้น เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะเฉพาะของร่องรอยให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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