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การตกผลึกอนุภาคยามีเฟนนามิกแอซิด (MEF) และการผลิตอนุภาคคอมพอสิตระหวางยา 
MEF กับ polyethylene glycol (PEG 4000) โดยใชเทคนิค Gas Anti-Solvent (GAS) ซ่ึงใช
คารบอนไดออกไซดที่สภาวะใกลจุดวิกฤตเปนตัวตานการละลายสามารถชวยเพิ่มการละลายของยา
ได ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ ความเขมขนของสารละลาย และอัตราสวนตัวทําลาย
ผสมระหวางไดคลอโรมีเทนและเอทานอลที่มีผลตอขนาดอนุภาคยา MEF จากการศึกษาพบวาการ
ตกผลึกอนุภาคยา MEF ทําใหไดอนุภาคที่มีขนาดใหญขึ้น (ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 130-170 ไมครอน) 
เมื่อเทียบกับอนุภาคกอนผานกระบวนการ (ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 7.5 ไมครอน) การตกผลึกยา MEF 
ในตัวทําละลายผสมระหวางไดคลอโรมีเทนและเอทานอล 80:20 50:50 และ 20:80 โดยปริมาตร 
พบวา การเพิ่มอุณหภูมิและลดความเขมขนของสารละลายยาที่ใชในการตกผลึกจะทําใหอนุภาคมี
ขนาดเล็กลง ความดันที่เร่ิมเกิดการตกผลึกสูงขึ้น สวนผลการทดสอบอัตราการละลายพบวาอัตรา
การละลายในชวงตนของยา MEF หลังผานกระบวนการจะใกลเคียงกับอัตราการละลายของยา 
MEF กอนผานกระบวนการ แตมีขอดีกวาคือสามารถละลายไดหมด 100% ในเวลา 4 ชั่วโมง ขณะที่
ยา MEF กอนผานกระบวนการสามารถละลายไดเพียง 82% เทานั้น ในสวนการผลิตอนุภาคคอมพอ
สิตระหวางยา MEF และ PEG 4000 พบวาเมื่อใชอัตราสวนตัวทําละลายผสมระหวางไดคลอโร
มีเทนและเอทานอล 80:20 โดยปริมาตร อัตราสวนระหวางยาตอพอลิเมอรที่ 1.5:3.5 wt% อุณหภูมิ 
45 °C  และ จะให % drug loading มากที่สุด คือ 22.83% การลดอุณหภูมิและเพิ่มความเขมขนของ
พอลิเมอรทําใหอนุภาคคอมพอสิตที่ไดมีขนาดเล็กลง นอกจากนี้พบวาอนุภาคคอมพอสิตสามารถ
ละลายไดดีกวายา MEF หลังผานกระบวนการ GAS และสามารถละลายไดหมดภายใน 3 ช่ัวโมง 
แตละลายไดไมดีเมื่อเทียบกับของผสมระหวางยา MEF และ PEG 4000 ที่มีปริมาณยาในของผสม
เทากัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะอนุภาคคอมพอสิตที่ผลิตไดมีขนาดใหญกวาของผสมระหวางยา MEF 
และ PEG 4000 
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